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下列样品由客户提供及确认为：

检测报告

名       称： 海宁麦亚时纺织品有限公司
申请单位

地       址： 浙江省嘉兴市海宁市许村镇庄湾村金家籪 1 号一楼

成分/材质： (A)100%涤纶 颜       色： (A)米色

品       牌： 羊澳绒 2025 款       号： 01
产品等级： 一等品 安全类别： B 类

样品名称： 羊澳绒 沙发 软床 异形软包面料

样品描述： (A)机织面料

生产商名称： 海宁麦亚时纺织品有限公司

样品信息

特殊信息： /
检验类别/样品来

源：
委托检验/ 客户寄样 到样日期： 2025-07-07

检测项目： 根据申请者的要求 检测周期： 2025-07-07-2025-07-10检测信息

检测依据： 详见检测结果页

检测结论 本报告仅提供实测数据， 详见检测结果/汇总页，检测结果仅适用于收到的样品。

通标标准技术服务有限公司杭州分公司
 

批准人签署
 

     
    

    
     

陆春晓（授权签字人）
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检测项目 A 备注

甲醛含量 见结果

重金属 见结果

防水性能（沾水法） 见结果

耐摩擦色牢度 见结果
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检测结果

检测项目及

检测方法

甲醛含量

GB/T 2912.1-2009，采用 UV-Vis 进行分析。

检测结果物质名称 限值 单位 报告检出限

A
甲醛 - mg/kg 20 ND
结论 符合

检测项目及

检测方法

重金属

GB/T 30157-2013，采用 ICP-OES 进行分析。

检测结果物质名称 限值 单位 报告检出限

A
镉(Cd) - mg/kg 0.25 ND
铅(Pb) - mg/kg 2.50 ND
结论 符合

备注：
          (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
          (2) RL=  报告检出限

          (3) ND = 未检出( < RL)
          (4) "-" = 未规定

检测项目及测试方法 判定 样品 单位 技术要求 测试结果

级 - 原样

试样 1#
3-4

级 - 原样

试样 2#
3-4

级 - 原样

试样 3#
3-4

级 - 原样

平均沾水等级

3-4

防水性能（沾水法）
GB/T 4745-2012
水温 20 ± 2 ℃

防水性能评价：

3-4 级：具有较好的抗沾湿性能
 

见结果 A

- - 原样

性能评价

具有较好的抗沾湿性能

检测项目及测试方法 判定 样品 单位 技术要求 测试结果

级 - 干摩擦沾色 4-5耐摩擦色牢度
GB/T 3920-2008

见结果 A
级 - 湿摩擦沾色 4-5
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样品照片

***报告结束***
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